3.2.

MINERALES METALICOS

ANTIMONIO

1. Produccion nacional

No hubo produccién nacional de antimonio
durante 1986 y 1987. Hasta dichos afios toda
la produccion espaiola reciente de antimo-
nio se extraia de una mina situada en el
término municipal de Alburquerque (Bada-
joz), trabajada por Metales Hispania, S. A,
y se destinaba a la metalurgia no férrea.

Dicha mina cerrd, sin embargo, temporalmen-
te, a principios de 1986, debido a dificulta-
des técnicas de extraccion, que se estan
intentando solucionar.

La produccién de antimonio durante 1985
—683 toneladas de mineral, con un conteni-
do en Sb de 248 toneladas—, supuso un im-
portante descenso del 57,5 por 100, en con-
tenido, respecto al afio anterior. El valor de
dicha produccién alcanzé unos 83,2 MP, lo
que significé también una considerable re-
duccién del 25,7 por 100 respecto a 1984.

2. Reservas y recursos nacionales.

Segun el Plan Nacional de la Mineria, los
yacimientos més importantes de antimonio
de Espafia se encuentran en Extremadura,
representando, en aquellas fechas, mas del
80 por 100 del total existente en el pais.

Las reservas totales se estimaron, en aquel

entonces, en unas 10.000 toneladas de metal
contenido.
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3. Comercio exterior espaiiol

Nuestro comercio exterior de minerales de
antimonio —partida arancelaria 26.01.91— es
netamente importador.

Las importaciones de minerales de antimo-
nio ascendieron, en 1987, a 684 toneladas, va-
loradas en unos 59 MP, lo que significé un
incremento del 8,6 por 100 en peso y un
descenso del 9,5 por 100 en valor respecto
al ano anterior. El origen de nuestras impor-
taciones, segun el valor, fue el siguiente:

0/0

Thailandia ... ... ... ... ... ... 615
China ... ... ... e e e 13,7
Marruecos ... ... ... ... .. 10,0
Bolivia ... ... ... ... ... .. 7.1
Perd ... ... ... ... ... ... .. 46
Bulgaria ... ... ... ... ... .. 3,1
TOTAL ... ... ... ... ... ... 1000

Se exporté una tonelada de minerales de an-

timonio por el exiguo valor de 80.000 pesetas,
con destino a Portugal.

Se importaron, ademads, durante 1987, 265 to-
neladas de cenizas y residuos de antimonio
——partida arancelaria 26.03.77—, por un va-
lor algo superior a 29 MP, procedentes de
Marruecos. Ello supuso un incremento del
128,4 por 100 en peso y del 120,4 por 100 en
valor respecio al afio anterior.



4. Estadisticas nacionales

1982 1983 1984 1985 1986 1987
)
PRODUCCION (1) ... ... ... ... o 1,349 1.331 1.673 | 683 — i —
® (Contenido en Sb (1) ... ... ... ... .. 461 489 583 248 — —
IMPORTACIONES (1): 1 | |
® Minerales de antimonio ... ... .. 433 348 | 436 587 630 | 634
® Cenizas y residuos de antimonio ... — — ‘ 136 | 220 116 ; 265
EXPORTACIONES (t): l i
® Minerales de antimonio ... ... ... ... — — — ! — 1 i 1
® Cenizas y residuos de antimonio ... — - i - !
VALOR PRODUGCCION (10° Pts.) | 63.413 60.586 112.038 | 83216 - =
VALOR [IMPORTACIONES (10% Pts.): i !
® Minerales de antimonio ... ... ... ... ... 41.356 31.834 54.055 1 103.906 65.094 | 58939
® (Cenizas y residuos de antimonio ... — — | 6.349 7.754 13.338 F 29.392
VALOR EXPORTACIONES (10° Pts.): i :
® Minerales de antimonio ... ... ... ... ..., = — — — — 89 ! 80
® Cenizas y residuos de antimonio ... — — ! — 5 — — ‘ —
INVERSIONES (10° Pts) ... ... ... ... ... ... 8.065 4114 i 6.389 12.653 — | —
EMPLEO TOTAL ... ... ... ... ... ... .. . 26 28 31 34 — —
l I ‘
PRECIO (Cents/Ib} " ... ... ... ... ... ... 1072 91,3 1512 | 1311 121,9 110,0 (e)
]

FUENTES: Estadistica Minera de Espafia: Ministerio de Industria y Energia. Estadistica del Comercio Exterior de
Espafia: Direccion General de Aduanas. Mineral Commodity Summaries (U.S. Bureau of Mines).

(e) Estimado.

* Precio Nueva York, 99,5-99,6 por 100 de metal. CIF puertos USA.

5. Produccién y recursos mundiales.
Tendencias

El mercado mundial del antimonio estuvo
dominado durante afios por China, que con-
tribuia a la produccién minera mundial con
algo méas del 50 por 100.

Sin embargo, en la actualidad, y desde hace
ya bastantes afos, tanto Bolivia como Sud-
&frica compiten con China y la Unién Sovié-
tica para disputarse los primeros puestos
en la produccién minera mundial de este
metal.

Aun cuando estos dos Ultimos paises figuran
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en el cuadro de produccion mundial englo-
bados en los paises de economia planifica-
da, lo cierto es que China sigue siendo el
primer pais productor y el que cuenta con
mayores reservas, mientras que la Union So-
viética es el tercer pais productor y el cuarto
en lo que concierne a las reservas, como se
observa en la informacién complementaria
que se ofrece a los cuadros citados anterior-
mente. Segin se desprende de esta informa-
cién —recogida del Minerals Yearbook, 1986
(U.S. Bureau of Mines)— el 70,5 por 100 de
la produccién minera mundial de antimonio,
durante 1986, correspondié a China, Bolivia,
Unién Soviética y Sudafrica.



PRODUCCION MINERA MUNDIAL

T \
PAISES ‘ 1986 : % % acumulado

| |
ChING oo o e et oo e e e e e e 14.968 t 25,0 25,0
BOLIVIA . oo oee e e e e e e e 10.296 17,2 422
UNIon SOVIEHICA .. oo e oo e ee e e | 9.525 15,9 58,1
SUAAFTICa oo oo o e e e ] 7439 12,4 | 70,5
MEXICO .« o v eer eee e e e e e e 3.992 6.7 77,2
Canada ... ... e e e e e e e e 3.901 [ 6,5 83,7
AUSEEAlIA — e e e e e e e 1497 | 2,5 86,2
Thailandia ... ..o oo e e e e e e 1.270 2,1 88,3
YUQoSIavia .. ... oo e e e e 1179 2,0 90,3
TUFQUI oo v cee e e e e e e e 1.089 ‘ 1.8 92,1
Guatemala ... ... ... e e e e e 1.089 1,8 93,9
Checoslovaquia ... ... ... ... ... ... 907 J\ 1,5 95,4
Marruecos ... ... ..o oo e e e e e e 753 1,3 96,7
POIG oo oo oee e e e e e e 671 | 1.1 97,8
AUSTEIZ o0 e e e eee e e e e e 499 09 98,7
BAlA o oo oee e e e e e 299 : 0.5 99,2
ESPANA ... ..o v ce ee e e e e e e 200 0.3 99,5
Zimbabwe ... oo ci e e e e 200 03 99,8
HONdUras ... ... oo oo e eee aee e e o] 100 l 0,2 100,0
Malasia ... oo e e e e e e e e 18 | * —

|

TOTAL MUNDIAL ... ..o o oee e eee o] 59.892 { 100,0 —
| i

FUENTE: Minerals Yearbook, 1986 (U.S. Bureau of Mines].

UNIDAD: Toneladas métricas de metal contenido.
* Insignificante.
NOTA:

Estados Unidos también produce minerales de antimonio —505 toneladas en 1984—, pero no existen datos poste-
riores a esta fecha debido al secreto estadistico que rige en este pais cuando el nimero de explotaciones es

reducido.

La produccion minera mundial estimada de
antimonio contenido durante 1987 se elevo
a 57.334 toneladas, cifra inferior en un 43
por 100 a la del afio anterior, pero que con-
firma la tendencia de recuperacién iniciada
a partir de 1983, afio en que se alcanzo la
cota més baja del periodo 1982-1987.

Dado que la mayoria de las aplicaciones del
antimonio permiten una recuperacion parcial
del metal y que, por otra parte, estd siendo
sustituido en algunas de sus aplicaciones
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por los pléasticos, su consumo no muestra
una tendencia creciente, pudiéndose asegu-
rar que, en la actualidad, se ha estabilizado.
Sin embargo, la produccion de antimonio de
primera fusién si muestra una tendencia cre-
ciente, al menos durante el periodo 1982-
1986.

El precio del antimonio en Nueva York
—-99,50-99,60 por 100 de metal— ha experi-
mentado en afiocs recientes un importante
descenso, que alcanzé su cota mas baja du-



rante 1983 —91,3 centavos/libra— para re-
cuperarse posteriormente en 1984 (151,2 cen-
tavos/libra) y experimentar de nuevo una re-
caida en 1985 (131,1 centavos/libra), 1986
(121,89 centavos/libra) y 1987 (110,0 centa-
vos/libra). El precio de este metal —que
se muestra mas estable en Europa— se ha
visto muy afectado por la altima crisis eco-
némica mundial, especialmente por la que
han padecido algunas de las industrias con-
sumidoras de antimonio.

Estimaciones recientes sobre la evolucién
futura de la demanda de antimonio indican
que se ha entrado en un proceso de estabili-
zacién del consumo que proseguird durante
algunos aios.

Los problemas medioambientales asociados

PRODUCCION MINERA

al tratamiento del antimonio —mineral o me-
tal— son minimos, ya que las emisiones vy
efluentes se controlan perfectamente en las
plantas de tratamiento.

Las reservas mundiales de antimonio se ele-
van a 4,7 millones de toneladas de metal
contenido, de las que una elevada propor-
cion corresponde a paises de economia pla-
nificada. Seis paises —China (50,2 por 100
de las reservas mundiales), Thailandia (9.6
por 100), Bolivia (6,8 por 100), Unién Sovié-
tica (6,0 por 100), Sudafrica (5,4 por 100) y
México (4,8 por 100)— detentan el 82,8 por
100 de las reservas mundiales. Los recursos
mundiales identificados ascienden a 5,08 mi-
llones de toneladas de metal contenido, que
se reparten, principalmente, entre China, Bo-
livia, Unién Soviética, Sudafrica y México.

MUNDIAL DE ANTIMONIO (en contenido)

| % %
PAISES 1982 | 1983 1984 1985 1986 1987 (e) | s/1987 ' acumulado
.
Bolivia 13.978 10.523 9.707 8.618 10.296 9072 ' 158 15,8
Sudéfrica ... ... ... 8.525 6.302 8.981 7.394 7439 | 7257 | 127 28,5
México 1800 | 1542 1996 = 2994 3992 | 3629 63 34,8
Yugoslavia 1397 | 1.361 898 1.270 1179 | 1089 1,9 36,7
Otros paises de ; ! 1
Econ. de Merc.  8.641 9.075 7.001 9.318 11585 = 10886 | 19,0 55,7
Otros paises de 1 f
Econ. Planific.  19.459 19.550 24.812 25.401 25401 | 25401 | 443 | 1000
[ i ‘
TOTAL ... ... ... 53.800 48.353 53.395 54.995 59892 | 57334 | 1000 | —

FUENTE: Mineral Commodity Summaries (U.S. Bureau of Mines).

UNIDAD: Toneladas métricas de metal contenido.
(e) Estimado.
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RESERVAS MUNDIALES DE ANTIMONIO {en contenido)

PAISES ‘\ Base de reservas % % acumulado
China ... ... ... . . o 2.359 50,2 50,2
Thailandia ... ... o e oo e e e e e 453 9,6 59,8
BOlIVIA ooo e oo e e e e e e e ] 317 6.8 66,6
Union Soviética ... ... ... ... ... ..o 281 6,0 72,6
Sudafrica ... ... ... . oo ol el e 254 54 78,0
MEXICO ... oo ver o e e e e e e e 227 4,8 82,8
Malasia ... ... .o vev e e e e e 118 25 85,3
TUFQUI ... cer vr v v e e e e e e 100 2.1 | 87,4
Australasia ... ... ... ..ol 100 2,1 ‘!‘ 89,5
Estados Unidos ... ... ... ... oo o oen 91 1.9 ‘ 91,4
Yugoslavia ... ... oo ceo eer e e e 91 1,9 | 93,3
MAarruUeCOS ... «cv vee v cen e eee e e e 82 1.8 i 95,1
Canadd ... ... oo e e e e e e e 68 15 96.6
PEFU ... oot e eee et e e e e e 64 1,4 | 98,0
Checoslovaquia ... ... ... ... ... .o ool 45 1,0 ! 99,0
ltalia ... ... oo e e s e e e 45 1,0 ] 100,0
TOTAL oo oo oo e e e e e, 4.695 100,0 1 —

FUENTE: Mining Annual Review, 1988.
UNIDAD: 10% toneladas métricas de metal contenido.

ANTIMONIO (Contenido)

PRODUCCION MINERA MUNDIAL 1987 (e) RESERVAS MUNDIALES 1987
(2) BOLIVIA (M 45(,3())0r
25401 ¢t 92072 ¢ 641 000 ¢+

MALASIA
118 000 ¢+

SUDAFRICA MEXICO
227.000 ¢
CHINA

SUDAFRICA 2.359.000 1

254.000 ¢

URSS
281.000¢

BOLIVIA

317.000 1+~ L
\ THAILANDIA
453.000 1

PRODUCCION MUNDIAL=57.334 t RESERVAS MUNDIALES=4.695.000 t
(e)=estimacion RECURSOS MUNDIALES=5,08x10° t

YUGOSLAVIA
1.089 ¢

(1) Otros paises con Economia de Mercado.
(2) Otros paises con Economia Planificada.
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6. Usos y sustitutivos

El modelo de consumo de antimonio en Es-
tados Unidos durante 1986 fue el siguiente:

— Productos metalicos:

® Plomo antimonial (Pb endurecido) ... 55
® Aleaciones para soldaduras ... ... ... 2,6
&  Metal antifriccion ... ... ... ... ... ... 1,4
® Revestimiento de cables ... ... ... ... 0.6
® Hojas y tuberias ... ... ... ... ... .. 04
® Fundicién ... ... ... 0.1
e Metal de imprenta ... ... ... ... .. 0,1
® Otros USOS ... ... ... ... ool 3.8°

SUBTOTAL ... ... ... ... ... ... ... .. 14,5

— Productos no metalicos:

e Ceramica y vidrio ... ... ... ... ... ... 9.4
® Plasticos ... ... ... ... ... ... ... .. 8,9
® Pigmentos ... ... ... ... ... ... .. .. 2,3
e Caucho ... ... ... ... ... ... .. .. .. 04
® Compuesto iniciador para municiones. 0.2
® Pirotecnia ... ... ... ... ... ... ... .. *
® Otros USOS ... ... ... ... ... ... .. 1,5

SUBTOTAL ... ... ... ... ... ... ... .. 22,7

-— Productos antideflagrantes:

® Plasticos ... e 454
® Textiles ... ... ... ... ... ... .. .. .. 11.7
® Caucho ... ... ... ... ... ... .. .. .. 40
® Adhesivos ... ... ... ... .. .. . 1.6
® Pigmentos ... ... ... ... ... ... ... .. 0,1
® Papel ... ... *

SUBTOTAL ... ... ... ... ... ... .. .. 82,8
TOTAL ... 100.0

*

Correspondientes en su mayor parte a su utiliza-
cion en la fabricacion de municiones.
Insignificante.

* %
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El 14,5 por 100 de la demanda de antimonio
norteamericana se destina a sus aplicacio-
nes metalicas en sectores tales como la
fabricacién de acumuladores a base de plo-
mo, aleaciones metalicas, metal antifriccion,
revestimiento de cables, tuberias, fundicién,
metal de imprenta y municiones. El antimo-
nio metal se utiliza en las placas, artificios
de conexién y terminales de acumuladores,
debido a que su adicién mejora la fluidez
y capacidad del moldeo. Se utiliza también
aleado con estafio y plomo, ya que se incre-
menta la dureza, la resistencia a la corro-
sion y la resistencia a la fatiga de las alea-
ciones. Una pequefia proporcién de antimonio
metal de muy elevada ley se utiliza en la
fabricacién de semiconductores metalicos.

La mayor parte del consumo de antimonio en
Estados Unidos en sus aplicaciones no me-
talicas (62,8 por 100 del total), se destina a
su utilizacién en artificios antideflagrantes en
forma de éxido de antimonio, mejorando la
resistencia al fuego de plasticos, textiles,
caucho, adhesivos, pigmentos y papel. Los
compuestos de antimonio se utilizan también
en la manufactura de productos ceramicos y
del vidrio, plasticos, pigmentos y pinturas,
caucho, etc. (22,7 por 100 restante en el
consumo norteamericano).

Determinados compuestos de titanio, cing,
cromo, estafio y circonio pueden sustituir al
antimonio en sus aplicaciones en pinturas,
pigmentos y esmaltes. Combinaciones de cal-
cio, estroncio, estaiio, cobre, selenio, azu-
fre y cadmio pueden utilizarse como susti-
tutos del antimonio para el endurecimiento
del plomo. Algunos compuestos organicos y
los 6xidos de aluminio hidratados pueden ser
sustancias alternativas del antimonio en los
artificios antideflagrantes.



